Produktdatenblatt

Universalfixierung

UZIN UNIFIX

Sehr emissionsarme, wasserabldosbare Dispersionsfixierung fir PVC- und Textilbelage

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

» Textilbelage mit Latex-, Vlies- und PVC-Schaumriicken
» PVC- und CV-Belage, auch mit textilem Vliesriicken

GEEIGNET AUF / FUR:

» saugfahigen, gespachtelten Untergriinden
» Warmwasser-FuRbodenheizung
» Stuhlrollenbeanspruchung nach DIN EN 12 529

» Nass-Schamponier- und Spriihestraktionsreinigung nach
RAL 991 A2

» normale Beanspruchung im Wohnbereich

Uzin Uiz AG
-155.20-260]

Emissionsgeprifios
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsétzen
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PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

UZIN Universalfixierung Uberzeugt durch seine
Wiederanlésbarkeit und ermdglicht das Entfernen von
Belags- und Klebstoffresten bei spaterer Belagserneuerung.

» Auftrag mit Walze oder Zahnspachtel
» geeignet als Nass- oder Haftfixierung
» ideale Alternative zur losen Verlegung

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart KU-Eimer (oval)
Gebindegrole 3 kg, 12 kg
Lagerféahigkeit mind. 12 Monate
Farbe nass cremeweil’
Farbe trocken cremeweil’

Verbrauch 100 - 300 g/m?
Abliftezeit 10 - 80 Minuten*
Einlegezeit 20 - 60 Minuten*

Mindestverarbeitungstemperatur

15 °C am Boden

Belastbar

nach 24 - 48 Stunden*

Nahte verschweillen/verfugen

2 - 3 Tagen*

Endfestigkeit

nach 2 - 5 Tagen*

* Bei 20 °C und 65 % relative Luftfeuchte.
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UZIN UNIFIX

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss eben, fest, tragfahig, trocken,
rissefrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftung
beeintrachtigen (z. B. Schmutz, OI, Fett). Die Oberflache
sollte mdglichst glatt sein und nur eine geringe
Saugfahigkeit aufweisen. Alte, festliegende Nutzbelage u.
a. mit RZ Grundreiniger ganzlich von Wachs- und
Pflegemittelresten befreien und intensiv mit klarem Wasser
nachwaschen. Nicht saugfahige oder
feuchtigkeitsempfindliche Untergriinde (z. B. Gussasphalt-,
Calciumsulfat-, Magnesiaestriche oder Alt-Untergriinde)
mind. 2 mm dick spachteln. Saugfahige und/oder unebene
Untergriinde mussen vorgestrichen und gespachtelt
werden. Geeignete Grundierungen und Spachtelmassen
kénnen der UZIN Produktiibersicht entnommen werden.
Lose Teile und Staub griindlich absaugen. Der Untergrund
muss entsprechend mitgeltender Normen geprift und bei
Mangeln missen Bedenken angemeldet werden. Die
aufgetragene Grundierung und Spachtelmasse gut
durchtrocknen lassen.

Die Produktdatenblatter der mitverwendeten Produkte
missen beachtet werden.

Zement und Calciumsulfatestriche missen als besonders
zu vergitende Leistung angeschliffen und abgesaugt
werden, entweder vom Estrichleger als Nachbehandlung
oder als bezahlte Sonderleistung vom Bodenleger.

VERARBEITUNG:

1. Fixierung mit der Schaumstoffwalze gleichmaRig auf
den Untergrund auftragen. Auf gespachtelten
Untergriinden grobporige, auf glatten, nicht saugfahigen
Untergriinden fein porige Schaumstoffwalze verwenden.
Fur grébere oder strukturierte Belagsriicken kann der
Auftrag auch mit der Zahnspachtel A2, A3 oder A4
erfolgen.

2. Auf saugfahigen Untergriinden den Belag nach kurzer
Abllftezeit in die benetzende Fixierschicht einlegen und
vollflachig anreiben. Das Entfernen der Fixierung auf
saugfahigen oder groben Untergriinden gestaltet sich
generell als schwierig. Eine Verbesserung diesbezlglich
kann erreicht werden, wenn vor Auftrag der Fixierschicht
diinn mit UZIN PE 360 ubergrundiert wird.

3. Auf nicht saugfahigen, dichten Untergriinden, z. B.
Altbelagen, einige Minuten abliiften lassen, bis sich die
Fixierschicht nassklebrig anfiihlt bzw. bis zur voll
stdndigen Transparenz trocknen lassen, dann den Belag
einlegen und anreiben.

4. Belag nach kurzer Zeit wiederholt kraftig nachreiben
oder nachwalzen, besonders im Kopf- und Nahtbereich.

5. Verunreinigungen durch Fixierung in frischem Zustand
mit Wasser entfernen.

6. Je hoher der Verbrauch, desto hoher ist der Aufwand
beim Entfernen der Fixierschicht. Daher gilt die Regel:
So viel als ndtig, so wenig wie moglich.

VERBRAUCHSDATEN:
Untergrund / Belagsriicken Auftrag mit Verbrauch*
glatt / dicht Rolle, feinporig 100 - 150 g/m?

pords** / saugfahig Rolle, feinporig 150 - 200 g/m?

Riicken leicht strukturiert Zahnung A4 150 - 200 g/m?
Rucken grob strukturiert Zahnung A3 250 - 300 g/m?
Verklebung Zahnung A2 ca- 300 g/m?

* Bei 20 °C und 65% relativer Luftfeuchte in Abhangigkeit von der Beschaffenheit und
Saugfahigkeit des Untergrundes sowie der Riickenstruktur des Belags.
** Gegebenenfalls mit UZIN PE 360 grundieren.

WICHTIGE HINWEISE:

» Originalgebinde bei maRig kihler Lagerung mind. 12
Monate lagerfahig. Frostbestandig bis — 6 °C.
Angebrochene Gebinde dicht verschlieRen und Inhalt
rasch aufbrauchen. Material vor Verarbeitung auf
Raumtemperatur kommen lassen.

» Am besten verarbeitbar bei 18 — 25 °C,
Untergrundtemperatur Gber 15 °C und rel. Luftfeuchte
unter 75%. Niedrige Temperaturen und hohe
Luftfeuchten verlangern, hohe Temperaturen und
niedrige Luftfeuchten verkirzen die Einlege-, Abbinde-
und Trocknungszeit.

» Feuchte Untergriinde kénnen zu Sekundaremissionen
und Gertichen fihren. Deshalb bei gespachtelten
Untergriinden auf gute Durchtrocknung der
Spachtelmasse achten.

» Eine direkte Verklebung auf alten Klebstoffresten kann
zu Wechselwirkungen und damit zu unangenehmen
Geriichen fuhren. Daher Altschichten idealerweise
entfernen. In jedem Falle sind alte Klebstoffriickstande
mit einer sperrenden Grundierung zu Uberarbeiten und
vollflachig mit einer selbstverlaufenden Spachtelmasse
ausreichend dick (in aller Regel 2 mm) zu spachteln.

» Bei PVC-Belagen ist eine Fugenabdichtung
vorzunehmen. Fugenabdichtung mit Schmelz- oder
Schweildraht friihestens nach 24 Stunden, besser erst
nach 2 — 3 Tagen vornehmen. Bei CV-Beldgen empfiehit
sich der Fugenverschluss mittels Kaltschweiltechnik.

» Langere Einwirkung von Feuchtigkeit auf fixierte
Textilbeldge ist zu vermeiden. Durchfeuchtete Stellen
bis zum Abtrocknen beschweren, iberschiissige
Feuchtigkeit ggf. zuvor aufnehmen.

» Auf Doppelbodenkonstruktionen ist darauf zu achten,
dass kein Material in Fugen gelangt. Hinweise des
Belagsherstellers, insbesondere im Hinblick auf
Nutzung und Flachengréfe sind zu beachten.

» UZIN Universalfixierung verhindert keine
Dimensionsanderung des Belags.

» Zur Belagsentfernung Belag an den Ecken ablésen und
langsam zur Raummitte hin abziehen. Belags- und
Schaumreste mit einem Gemisch von warmen,
spulmittelhaltigem Wasser und RZ Grundreiniger (bis zu
1:10 verdlinnt) verwenden, 20 — 30 Minuten einwirken
lassen und mit glattem Schaber abschieben. Mehrfach
nass birsten und nachwischen. Ggf. mit
Einscheibenmaschine mit griinem Pad Uberarbeiten und
mit einem Nasssauger absaugen. Mehrfach durchfiihren
bzw. nachwaschen. Bei der Nutzung des Altbelages
anschlieRend eine Einpflege mit entsprechenden Mitteln
vornehmen.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfaltigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und
Verarbeitungsbedingungen kénnen von uns jedoch nicht im einzelnen uberpriift oder beeinflusst werden. Die Qualitat lhrer Arbeit hangt deshalb von der fachménnischen
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchfiihren oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblatter ihre Giiltigkeit. Die jeweils aktuelle

Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.de | 01.2022
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UZIN UNIFIX

» Im Falle von grobporigen Untergriinden wird sich UZIN
Universalfixierung nur schwer und mit grolem Aufwand
abwaschen lassen. Dies gilt insbesondere fur
zementdre Fugen bei Stein- und Keramikfliesen. Mit
steigender Verbrauchsmenge wachst der nachfolgende
Reinigungsaufwand beim Abwaschen und Entfernen der
UZIN Universalfixierung.

» Auf stark weichmacherhaltigen PVC-Belagen kann die
Wasseranldsbarkeit infolge von
Weichmacherwanderung beeintrachtigt werden. Nach
Entfernung fixierter Beldge kdnnen Veranderungen oder
Verfarbungen der Oberflache darunter befindlicher
Nutzbelage nicht grundséatzlich ausgeschlossen werden.

» Allgemein anerkannte Regeln des Fachs und der
Technik fiir die Bodenbelagsverlegung, sowie die
jeweils gultigen, nationalen Normen sind zu
berlcksichtigen (z.B. EN, DIN, VOB, SIA, u.a.).
Mitgeltend bzw. zur besonderen Beachtung empfohlen
sind u.a. folgende Normen und Merkblatter:

- DIN 18 365 ,Bodenbelagarbeiten“, ONORM B 5236

- TKB/FCIO-Merkblatt ,Beurteilen und Vorbereiten von
Untergriinden fir Bodenbelag- und Parkettarbeiten®

- BEB-Merkblatt ,Beurteilen und Vorbereiten von
Untergriinden®

- TKB/FCIQ-Merkaatt ,Kleben von PVC-Bodenbeldgen®

- TKB/FCIO-Merkblatt ,Kleben von Elastomer-
Bodenbelagen*®

- TKB/FCIO-Merkblatt ,Kleben von textilen
Bodenbelagen®

GUTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN:

» GISCODE D 1/ Losemittelfrei
» EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm

LUSAMMENSETZUNG:

Polymerdispersionen, Konservierungsmittel, Additive und
Wasser.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

GISCODE D 1 - Ldsemittelfrei nach TRGS 610. Bei der
Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme
sowie die Belliftung der Arbeitsrdume grundsatzlich zu
empfehlen. Nach Durchtrocknung geruchsneutral sowie
Okologisch und physiologisch unbedenklich.
Grundvoraussetzungen fur bestmdgliche Raumluftqualitat
nach Bodenbelagsarbeiten sind normgerechte
Verlegebedingungen und gut durchgetrocknete
Untergriinde, Grundierungen und Spachtelmassen.

ENTSORGUNG:

Produktreste méglichst sammeln und weiter verwenden.
Nicht in die Kanalisation, in Gewéasser oder ins Erdreich
gelangen lassen. Restentleerte, ausgekratzte bzw.
tropffreie Gebinde sind recyclingfahig. Gebinde mit
flissigem Restinhalt sowie gesammelte, fllissige
Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehartetem
Restinhalt sind Baustellenabfall.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfaltigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und
Verarbeitungsbedingungen kénnen von uns jedoch nicht im einzelnen uberpriift oder beeinflusst werden. Die Qualitat lhrer Arbeit hangt deshalb von der fachménnischen
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchfiihren oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblatter ihre Giiltigkeit. Die jeweils aktuelle
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.de | 01.2022
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